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Test Report No.: Order No.: Page 1 of 4

Kunden-Referenz-Nr.: N/A Auftragsdatum: Q9032022

Client Reference No.: Order date:

Auftraggeber: ZHEJIANG QUSIKAI NEW MATERIAL CO._, LTD.

Client!Contact: No. 1829, XIANGHONG ROAD, JIANSHAN NEW DISTRICT, HUANGWAN, HAINING
CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Prufgegenstand: Floor covering

Test item:

Bezeichnung / Typ-Nr.: SPC FLOOR
Identification | Type No.: QSK901

Auftrags-inhalt: Testing report

Order content:

Priifgrundlage: ISO 10140-3:2010 Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building
Test specification: elfements - Part 3: Measurement of impact sound insulation

ISO 717-2:2013 Acoustics Rating of sound insulation in buildings and of building
elemenis — Part 2: Impact sound insulation

Sampile obtaining (<] Sending by customer [ ] Sampling by TUV staffs

method: | other (please describe: )

Wareneingangsdatum: 14.03.2022

Date of receipt.
Prufmuster-Nr.: A22.0
Test sample No.:
Prufzeitraum: 15.03.2022~25.03.2022
Testing period:
Ort der Priifung: Beijing
Flace of testing:
Priuflaboratorium: TUV Rheinland (Shanghai)
Testing laboratory: Co.,Ltd.
Prifergebnis™: Siehe Sonstiges [ See Other
Test result™:
gepruft von / fested by: kontrolliert von / reviewed by
f)
25.03.2022 Daniel Chen / Author -’f’:rﬁ N 71/\L4106.04.2022 Junjie Lu / Reviewer
Datum Name / Stellung Untem:hnﬁ Datum Name [ Stellung Unterschrift
Date Name /| Position Signature Date Name | Pﬂﬁlﬁlﬂn Signature 1|
Sonstiges / Other:
Details see the follow pages.
Zustand des Prufgegenstandes bei Anlieferung: Prufmuster volistandig und unbeschadigt
Condition of the test item at delivery- Test item complete and undamaged
"Legende: 1 =sefvgun 2=gut 3 = bafriedgenc 4 = Justeicnend 5§ = mangenan
Plass) = entspricht 0.0, Priforundlageln)  Fial) = endspricht nicht 0.0 Prifgrundiags(n) MNJA = nicht anwendbar N = nicht getestst
Legena: 1 = very good 2= good 3 = satisfactory 4= sumcient 5= poor
P{ass| =passed a.m. tasf specificalionys)  F(all = faled a.m fast specification/s) M'A = not apoiicabis NT = nof tested

Dieser Prufbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prifmuster und darf ohne Genehmigung der Prufstelle nicht
auszugsweise vervielfaltigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prufzeichens.

This test report only relates to the a. m. test sample. Without permicsion of the test center this test report ic not permitted to be
duplicated in extracts. Thiz test report dosgs not entifls to carry any fest mark.
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